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геометрической точности их сферических  
поверхностей 
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Аннотация. Ввиду того, что головки эндопротезов тазобедренного сустава человека эксплуатируются в экстремальных 
условиях по нагрузке, выбор соответствующего материала, а также повышение точности и качества обработки 
сферических поверхностей является актуальной задачей. 
В представленной работе рассмотрены вопросы, связанные с определением степени влияния ориентации кристалла сапфира 
на его обрабатываемость при алмазном шлифовании торцом кольца и разработкой перспективной, оригинальной схемы 
формирования неполной сферической поверхности, в частности, сапфировой головки эндопротеза тазобедренного сустава 
человека. 
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Введение  

В последнее тридцатилетие одной из актуальных 
направлений в области обработки материалов реза-
нием является получение имплантатов из разных мате-
риалов для тазобедренных суставов с высокими экс-
плуатационными своиствами, которые обеспечат их 
применение более 30–40 лет. Это обусловлено тем, что 
головки указанных эндопротез, с точки зрения харак-
тера и величины нагрузки, эксплуатируются в экстре-
мальных условиях. Поэтому в каждом конкретном слу-
чае подбор необходимого материала с соответствую-
щими физико-механическими характеристиками, а 
также повышение точности и качества обработки са-
мой значительной части эндопротеза – сферических 
поверхностей является весьма важной задачей, острота 
которой в последние годы интенсивно возрастает. Это 

вызвано тем, что если раньше необходимость подоб-
ных операций в основном была вызвана возрастным 
фактором человека или травматологическими перело-
мами, то в последнее двадцатилетие резко увеличилось 
количество больных в молодом возрасте, даже в 30– 
40 лет, как мужчин, так и женщин, без всяких травм и 
переломов [1–4]. 

По мнению медиков, основными причинами 
этого бедствия являются неактивный образ жизни мо-
лодежи, состав современных искусственных пищевых 
продуктов и нарушение обмена веществ, а также ин-
тенсивный рост разных переломов в результате транс-
портных и других аварий. Все вышеуказанные при-
чины определяют количество используемых эндопро-
тезов - несколько десятков миллионов штук в год и ста-
тистика показывает, что, к сожалению, это количество 
ежегодно увеличивается [2, 5, 6]. 

Анализ литературных данных и поста-
новка проблемы 

Медицинская практика доказывает, что повтор-
ное протезирование тазобедренного сустава человека 
связано с большими проблемами. Во многих случаях 
осуществление таких операций становится практиче-
ски невозможным. Поэтому срок службы эндопротеза 
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тазобедренного сустава до конца жизни для больного, 
особенно после операций в молодом возрасте, имеет 
исключительно важное значение [1, 3–5, 7–10]. 

Этим обстоятельством объясняется тот факт, что 
в таких ведущих странах мира, как США, Германия, 
Англия, Япония, Франция и др., ведутся широкомас-
штабные научно-исследовательские работы по разра-
ботке оптимальных схем формообразования, характе-
ристик абразивного инструмента для финишных опе-
раций и технологического процесса в целом, для изго-
товления сферических головок эндопротеза из разных 
материалов с минимальной погрешностью формы и с 
высокими показателями качества поверхности. 

Кроме того, износостойкость вышеупомянутых 
материалов в большинстве случаев не удовлетворяют 
предъявляемым к ним требованиям. А проведенные 
нами сравнительные эксперименты доказывают, что 
наиболее биосовместимым с человеческим организ-
мом, износостойким и долговечным материалом для 
изготовления вышеупомянутого изделия является ис-
кусственный монокристалл сапфира [3, 7, 8, 10–12].  

На сегодняшний день в мировой практике эти го-
ловки изготовляются из различных сплавов, компози-
ционных материалов и керамики, которые, в основном, 
являются изотропными материалами. Поэтому данные 
вышеупомянутых работ не дают необходимой инфор-
мации по обработке анизотропных материалов, в част-
ности, искусственного кристалла сапфира. 

В связи с этим по линии Украинского научно-
технологического центра был осуществлен междуна-
родный проект, исполнителями которого являлись 
Грузинский технический университет (Тбилиси), Ин-
ститут сверхтвердых материалов Национальной акаде-
мии наук Украины (Киев) и Институт монокристаллов 
Национальной академии наук Украины (Харьков). 

Участниками проекта были решены отдельные 
научные задачи, в частности: Грузинским техническим 
университетом исследовано влияние анизотропии кри-
сталла сапфира на обрабатываемость и качество по-
верхности материала при шлифовании; разработаны 
перспективные, теоретические схемы формообразова-
ния неполной сферической поверхности с целью обес-
печения повышения геометрической точности сфери-
ческой части эндопротеза, что имеет принципиальное 
значение для повышения срока службы их эксплуата-
ции за счет увеличения площади контактов между пар 
эндопротезов и соответственно уменьшения нагрузки 
на единицу площади их контактных поверхностей.  
Институтом сверхтвердых материалов была исследо-
вана связь коэффициента трения с кристаллографиче-
скими особенностями сапфира и режимами отжига; об-
рабатываемость материалов, обладающих анизотро-
пией свойств, в частности сапфира, по традиционной 
технологии для оценки влияния анизотропии на точ-
ность формообразования сферической поверхности; 
разработаны рекомендации применительно к процессу 
алмазной доводки головок эндопротезов тазобедрен- 

ного сустава из искусственного монокристалла сап-
фира. Харьковским институтом монокристаллов были 
исследованы оптимальные режимы выращивания, обес-
печивающие максимальную очистку материала сапфира, 
в результате чего получен сапфир с кристаллографическом 
направлении имеющий минимальную анизотропию.  

При этом изготовленные нами в рамках проекта 
опытные образцы имплантатов были использованы 
Харьковскими ортопедами при реальных операциях и 
наблюдение на них вместе с хирургами осуществляют 
Харьковские участники нашего проекта до сегодняш-
него дня.  

Цель и задачи исследования 

Целью представленной работы являются: опре-
деление степени влияния ориентации кристалла сап-
фира на его обрабатываемость шлифованием способом 
низкотемпературного процесса шлифования (НПШ), 
созданным на кафедре «Технология машиностроения» 
Грузинского технического университета и разработка 
перспективной, оригинальной схемы формообразова-
ния неполной сферической поверхности, в частности, 
сапфировой головки эндопротеза тазобедренного су-
става человека.Подробное описание метода низкотем-
пературного процесса шлифования (НПШ), кинемати-
ческая схема лабораторной установки и методика про-
ведения экспериментов можно посмотреть в предыду-
щих публикациях [13–16]. 

Исследование влияния ориентации кристалла 
сапфира на обрабатываемость материала проводились 
на образцах сапфира с ориентацией (0001), (1010) и 
(1012). Размеры образцов: 10×10×6 мм и Ф 10×6 мм. 

Экспериментальные исследования проводились 
на лабораторной установке, оснащенной с специаль-
ной прецизионной головкой. Применялись алмазные 
круги зернистостью 14/10 и 28/20 на керамической, ме-
таллической и органической связках, формы 6A2. 

Выходными параметрами процесса являлись: 
производительность обработки, линейный минутный 
съем материала – q, мкм/мин; высота неровностей ше-
роховатости поверхности – Rz, мкм; относительная 
опорная длина профиля на уровне 03 – tP03, %; подре-
льефный нарушенный слой – Н, мкм. 

Факторы процесса скорость резания – V, м/с; дав-
ление в зоне резания Р, кПа и характеристики алмаз-
ного инструмента: зернистость – d3, мкм; связка кон-
центрации – К, %. 

Эксперименты проводились при следующих 
условиях: диапазон скорости резания – V = 1...12 м/с; 
давление в зоне резания – Р = 100...1500 кПа. Охлажда-
ющая жидкость– отфильтрованная проточная вода. 

Такой методологический подход, при котором 
исследуется практически все возможные варианты 
ориентаций обрабатываемого материала - кристалла 
сапфира, алмазно-абразивные инструменты с разными 
эксплуатационными характеристиками по размерам 
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зернистости алмазных зерен и тип связки, а также раз-
ные режимы обработки и повторение каждого экспери-
мента минимум 8–10 раз обеспечивают высокую досто-
верность определения вышеуказанных выходных пара-
метров и соответственно сформированных выводов.  

По анализу данных проведенных нами ком-
плексных, всесторонних экспериментальных исследо-
ваний можно сделать следующее заключение: 

Характер влияния факторов процесса на выход-
ные параметры для выбранных ориентаций кристалла 
сапфира ((0001), (1010), (1012)) – постоянный [3, 6]. 

При прочих равных условиях обработки наиболее 
труднообрабатываемой является ориентация (0001). 
Для всех испытуемых алмазных кругов соотношение 
значений линейного съема материала – q находится в 
пределах 

q0001 / q1010 = 0,25…0,5, 
при этом, 

q1012/ q1010 = 0,75…1. 

В исследуемых диапазонах режимов резания V и 
Р производительность обработки растет при V=…6 м/с, а 
при V > 6 м/с – остается постоянной, также при  
Р =100…1500 кПа – растет, при Р > 1500 кПа – остается 
практически постоянной. 

Из характеристик алмазного инструмента на 
производительность превалирующим образом влияют 
зернистость и связка алмазного инструмента. Влияние 
концентрации незначительно. С увеличением размера 
зерна в пределах d3 = 14/10…28/20, производитель-
ность растет в 1,5 ... 2.5 раза. 

Максимальное значение производительности до-
стигается инструментом на керамической связке – 
СК6 – 130 ...300 мкм/мин, для всех выбранных ориен-
таций кристалла сапфира. При этом увеличивается со-
отношение  

q0001 / q1010 = 0,4 … 0,5. 

Инструмент на этой связке работает в режиме са-
мозатачивания. 

При прочих равных условиях обработки на ори-
ентации (0001) достигается более высокое качество по-
верхности, чем на остальных двух. Разница в 1...1,5 клас-
сах шероховатости. 

На качество поверхности превалирующем обра-
зом влияют зернистость и материал связки инстру-
мента. С увеличением зерна, в исследуемом диапазоне, 
высота неровностей Rz растет в пределах 1...1.5 класса, 
а глубина нарушенного слоя Н – в 1,5...2 раза. 

По качеству обработанной поверхности наилуч-
шие результаты дают алмазные круги на органических 
связках ВС-11 и органическая специальная, которая 
разработана нами и находится в процессе патентова-
ния. По сравнению с алмазными кругами на металли-
ческой и керамической связках, параметр Rz на поря-
док ниже ~ 0,25 мкм, параметр tР03 в 1,5 выше  
~ 35...45% и параметр Н в 3...5 меньше ~ 2...5 мкм. 

Изучением морфологии обработанной поверхно-
сти доказана возможность резания материала сапфира 
пластическим деформированием снимаемого слоя на 
низких скоростях резания V = 1…3 м/с, с наименьшей 
глубиной нарушенного подрельефного слоя (рис.1). 

а 

б 

Рис. 1. Микрофотографии поверхностей экс-
периментальных образцов сапфира, обрабо-
танные способом НПШ: a– Ориентация 1010, 
б – 1012. Алмазный круг – ACM 14/10, связка 
органическая спец., 50 %. Режимы резания:  
V = 1м/с, P = 750 кПа. 

Этот результат достоин особого внимания, так 
как обработка стеклообразных материалов, в частно-
сти, кристалла сапфира, путем пластического дефор-
мирования снимаемого слоя - залог получения обрабо-
танной поверхности практически без наследственных 
дефектов – без нарушенного подрельефного слоя. Ве-
личина Н оказалась наименьшей именно на этих образ-
цах сапфира. 

Разработка нового, или усовершенствование су-
ществующего технологического процесса механиче-
ской обработки сапфировой головки ставит актуаль-
ную задачу создания новых, высокоэффективных схем 
формообразования. Критерии оптимизации технологи-
ческих операций, такие как производительность, пока-
затели качества поверхности и, что самое главное, точ-
ность обработки, сферической поверхности имплан-
тантов. Как было показано выше в основном именно 
этот параметр определяет срок службы каждой пары 
имплантатов. Поэтому при оценке новых эффективных 
схем-способов формообразования в технологическом 
процессе или при сравнении с существующими пре-
имущество определяется этим параметром [5, 17]. 
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Применяемые на сегодняшний день способы аб-
разивной обработки неполной сферической поверхно-
сти изделий широкого назначения, как отдельные опе-
рации технологического процесса механической обра-
ботки неполной сферы, можно разделить на две 
группы: шлифование абразивными –алмазными кру-
гами, доводка свободным абразивом. 

Наш способ относится к первой группы, однако, 
как способ алмазно-абразивной обработки плоских по-
верхностей, в отличие от существующих способов, 
объединяет в себе положительные стороны способов 
вышеупомянутых двух групп, а именно: НПШ харак-
теризуется высокой производительностью также при 
высокой точности обработки и качестве поверхности. 

Для разработки теоретической схемы алмазной 
обработки сапфировых сфер с учетом кинематических 
и других положительных особенностей НПШ, были 
рассмотрены и проанализированы известные схемы 
формообразования неполной сферической поверх- 
ности. 

Наиболее близким по кинематике к способу 
НПШ является способ шлифования неполной сферы 
торцом шлифовального круга с двойным вращением 
детали с угловыми скоростями ω2 и ω3 (рис. 2), который 
взят за основу разработки оригинального варианта тео-
ретической схемы алмазной обработки сапфировых 
сфер с учетом кинематических и других положитель-
ных особенностей способа НПШ. 

Рис. 2. Схема формообразования неполной 
сферической поверхности торцевым алмаз-
ным кругом с двойным вращением детали: 1 – 
алмазный шлифовальный круг; 2 – обрабаты-
ваемая деталь – неполная сфера 

Нами были разработаны несколько вариантов 
теоретических схем формообразования неполной сфери-
ческой поверхности. Один вариант оригинальной ки-
нематической схемы формообразования неполной сфе-
рической поверхности сапфировой головки (рис. 3) 
торцовым шлифовальным кругом представлен на 
(рис. 4). Режущим инструментом служит специальный, 
комбинированный торцовый шлифовальный круг с 
двумя концентричными алмазоносными слоями, с ре-
жущими поверхностями в виде внутреннего, в точке А, 
и наружного, в точке В, отсеченных конусов. 

Рис. 3. Сапфировая головка: 1 – Сферическая 
поверхность; 2 – Конический держатель; rШ – 
радиус сферы; γ – угол сегмента сферической 
поверхности. 

а 

б 

в   г 

Рис. 4. Кинематическая схема формообразо-
вания неполной сферической поверхности 
торцовым шлифованием на основе способа 
НПШ: 1 – торцовый шлифовальный круг; 2 – 
обрабатываемая деталь – неполная сфера; 3 – 
ось вращения шпинделя детали; 4 – ось вра-
щения детали 
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Шлифовальный круг совершает вращательное 
движение с угловой скоростью ω1. Обрабатываемая де-
таль – шар – совершает двойное вращательное движе-
ние с угловыми скоростями ω2 вокруг собственной оси 
4 и ω3 вокруг оси 3, которая является осью шпинделя 
детали. Направление угловых скоростей ω1, ω2 и ω3 

одинаковое. Обрабатываемая деталь 2 прижимается к 
режущей поверхности шлифовального круга в двух 
точках А и В подпружиненным усилием Р. При этом 
режущие поверхности шлифовального круга в осевом 
сечении образуют угол β. 

Отличительные признаки теоретической схемы 
от НПШ такие, как форма рабочей поверхности ин-
струмента, дополнительное движение обрабатываемой 
детали – вращение шара вокруг собственной оси со 
скоростью ω2, форма контакта обрабатываемой по-
верхности детали с режущей поверхностью шлифо-
вального круга. 

Для создания равных условий обработки в двух 
точках А и В, необходимо соблюдать равенство как 
скоростей, так и усилий резания. 

Равенство условий обработки по скорости реза-
ния означает равенство максимальных значений ско-
ростей резания и идентичность их законов изменения 
в цикле в двух зонах резания. 

Скорости резания при шлифовании неполной 
сферы по предложенной схеме в точках А и В показаны 
на рис.4 б, г, и д. 

Результирующая скорость резания vPA- в точке А  

B ШP ВAv v v 
  

   (1) 

2 2
12 cosP A ш A шA A А

v v v v v       (2) 

где  0 1 3sin
4A KA KA шv v v R r


       (3) 

и  2iША Аv r  (4) 

Аналогично, в точке В результирующая скорость 
резания равна  

BP ШB Вv v v 
  

, (5)

2 2
22 cosP B ш B шB B B

v v v v v       (6) 

где  

1 3( -2 sin ) sin
4 4B o ш шK KB Av v v R r r
 

         (7) 

и  i 2ШBv r ω B (8) 

Линейная скорость детали от вращательного 
движения с угловой скоростью ω2 

2iШiv r   2 cosШr   

 22 2 2
2

1
sin cos sin 1 sin ,

4 4 2шr
 

        (9) 

где   – угол наклона оси 4 относительно образующей 

рабочей поверхности круга в осевом сечении, α – угол 
поворота оси 4 относительно оси 3 с угловой скоро-
стью 3 . 

Текущий радиус ir  точки поверхности детали, 

при повороте оси 4 вокруг оси 3 на 180, меняется в 
пределах 0 i шr r  . Таким образом, для полного опи-

сания сферической поверхности в течение одного 
цикла достаточен один оборот детали вокруг оси 4, при 
повороте оси 4 относительно оси 3 на половину обо-
рота, т.е. на 180. Следовательно, в этих условиях об-
рабатываемая сферическая поверхность детали в тече-
ние одного цикла описывается дважды. По одному 
разу в каждой зоне обработки. 

Исходя из вышесказанного, между угловыми 
скоростями ω2 и ω3 имеем зависимость 

ω2 = 2 ω3.    (10) 

PA
v  достигает максимума при

3

2
   , и, следова-

тельно, 1 2


  .  

1 3max
sin

4P A KA шA
v v R r


      (11) 

PB
v  достигает максимума при

2


  , и, следова-

тельно, δ2=π. 

1 1max
2 sin

4P KA шB
v R r


    

3 2sin sin .
4 2ш шr r
 

       (12)

При условии 
maxmax

,P PBA
v v  по выражениям 

(10), (11) и (12) определяется отношение угловых ско-
ростей 3 и 1 

3

1

1

1 2cos
4




 
.     (13) 

Таким образом, по предложенной схеме формо-
образования неполной сферической поверхности для 
достижения равенства условий обработки по скорости 
резания надо соблюдать отношения угловых скоростей 
ω1, ω2 и ω3, по выражениям (10) и (13). 

Равенство условий в двух точках по усилию при-
жима достигается расположением обрабатываемой де-
тали по отношению шлифовального круга. Подпружи-
ненное усилие Р проходит через центр О сферы и сов-
падает с биссектрисой угла β и таким образом прохо-
дит на равных расстояниях от двух А и В зон обра-
ботки. В каждой зоне создаются равные усилия по Р/2, 
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которые в свою очередь слагаются из двух составляю-
щих, нормальную РN и тангенциальную Рτ (на рисунке 
не показаны). При этом: 

cos
2 4N
P

P


  ,  sin
2 4

P
P


  .  

Кинематическое сходство новой схемы формо-
образования со способом НПШ, учитывая сохранение 
физики процесса резания при НПШ, который и опре-
делил его название «Низкотемпературное» (низкая по 
сравнению с обычным шлифованием скорость резания 
–1,6 м/с и как следствие низкая температура в контакте
–100 С), также «Прецизионное» (высокая точность
формы рабочей поверхности инструмента достигается
при правке и поддерживается в работе кинематикой
процесса, чем и обеспечивается высокая точность об-
работки – плоскопараллельность на пластине 10×10 мм
 1мкм),  позволяет предложенную схему формообра-
зования, как исходящую из первого, назвать Низкотем-
пературным прецизионным шлифованием неполной
сферы, в сокращении – НПШНС, который находится в
процессе патентования.

Предполагается, что способ НПШНС, по сравне-
нию с традиционными методами алмазного шлифова-
ния, которые применяются на сегодняшний день в тех-
нологическом процессе механической обработки сап-
фировой головки, при прочих равных условиях, позво-
лит: значительно (не менее чем в два раза) повысить 
производительность обработки, не ухудшая показа-
тели качества поверхности и точность формы изделия; 
значительно повысить качество обработанной поверх-
ности и точность формы изделия, не увеличивая про-
изводительность обработки, тем самым также значи-
тельно уменьшить операционный припуск, в итоге 
время и себестоимость обработки на финишных опера-
циях (переходах).   

Таким образом, на наш взгляд, способ НПШНС 
может быть вполне конкурентоспособным на предва-
рительных операциях, вплоть до финишной обра-
ботки, в технологическом процессе механической об-
работки сапфировой головки. 

По долгосрочной программе предусмотрена ор-
ганизация европроекта с созданием необходимого обо-
рудования, инструментов, технологической оснастки и 
всего технологического процесса изготовления высо-
коточных сферических поверхностей из разных хруп-
ких материалов повышенной прочности, в том числе и 
из сапфира.  

Выводы 

В результате исследования влияния кристалло-
графической ориентации монокристала сапфира на ин-
тенсивность съема обрабатываемого материала, а 
также состояния подповерхностного слоя при доводке 
поверхностей методом низкотемпературного плоского 
шлифования установлено, что: 

1. Обрабатываемость монокристала сапфира зна-
чительно зависит от кристаллографической ориента-
ции. Относительные величины съема материала при 
образцах с разными кристаллографическими ориента-
циями (1010) находятся в пределах q0001/q1010 =  
= 0.25…0.5, и q1012/q1010 = 0.75…1. При других равных 
условиях процесса НПШ высшее качество шлифован-
ной поверхности достигается для кристалографиче-
ской ориентации (1010). Разница с двумя остальными 
ориентациями кристаллографической плоскости нахо-
дится в пределах 1...1.5 класса шероховатости. 

2. Изучением морфологии обработанной поверх-
ности доказана возможность резания материала сап-
фира пластическим деформированием снимаемого 
слоя без образования трещин при низкой скорости ре-
зания. При таких условиях механической обработки 
была обнаружена наименьшая глубина поврежденного 
подповерхностного слоя.  

3. Предложены новые кинематические схемы об-
работки неполных сферических поверхностей, обеспе-
чивающие более высокую геометрическую точность 
деталей из разных материалов, в частности сфериче-
ских головок эндопротеза тазобедренного сустава че-
ловека. 
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Усунення експлуатаційних характеристик імплантатів тазобедренних 
суставів людини шляхом підвищення якості обробки та геометричної  
точності їх сферичних поверхонь  

Р. С. Турманідзе,  Г. З. Попхадзе,  К. С. Інашарідзе  

Анотація. З огляду на той факт, що головки ендопротезування тазостегнового суглоба людини експлуатуються в екстре-
мальних умовах щодо навантаження, підбору відповідного матеріалу, а також підвищення точності та якості обробки 
сферичних поверхонь є досить актуальним завданням. 
У представленій роботі розглядаються проблеми, пов'язані з визначенням ступеня впливу орієнтації кристала сапфіра на 
його працездатність при алмазному шліфуванні торцем кільця та розробка перспективи, оригінальна схема формування 
неповної сферичної поверхні , зокрема, сапфірової головки ендопротезування тазостегнового суглоба людини. 
Ключові слова: монокристалічний сапфір, анізотропія, шліфуваність, ендопротезування, точне шліфування, формування, 
сферична поверхня. 

Improving the performance of human hip implants by improving the quality of 
processing and geometric accuracy of their spherical surfaces 

Raul Turmanidze, G. Popkhadze, К. Inasharidze 

Abstract. In view of the fact that the endo-prosthesis heads of human hip-joint are operated in extreme conditions, in respect of load, 
the selection of corresponding material and also increase of precision and quality of machining of spherical surfaces is rather topical 
task. 
In the submitted work are reviewed the problems connected with definition of the influence degree of orientation of the sapphire crystal 
on its workability during diamond grinding with a butt of the ring and elaboration of the perspective, original scheme of formation of 
the incomplete spherical surface, particularly, of the sapphire head of endo-prosthesis of the human hip-joint. 
Keywords: single crystal sapphire, anisotropy, grindability, endoprosthesis, precision grinding, forming, spherical surface. 
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